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Technische Bewertungsstelle, die  
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Handelsname des Bauprodukts  LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Kunststoff- Schlagdübel zur Befestigung von 
außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit 
Putzschicht auf Beton und Mauerwerk  

Hersteller Klimas Sp. z o.o. 
Kuznica Kiedrzynska 
ul. Wincentego Witosa 135/137 
42-233 MYKANÓW 
POLEN  

Herstellungsbetrieb Klimas Sp. z o.o. 

       

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

19 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von 

Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für 
"Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen 
Wärmedämm-Verbundsystemen in Putzschichten" 
ETAG 014, Fassung Februar 2011, 
verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 
gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, ausgestellt.  
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Der Schlagdübel LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10 besteht aus einer Dübelhülse 
mit aufgeweitetem Schaftbereich, sich anschließender Spreizzone, einem Dämmstoffhalteteller 
aus Polyethylen und einem Spezialnagel aus galvanisch verzinktem Stahl für den Typ LMX und 
LGX und einem Spezialnagel aus Polyamid für den Typ LTX. Das geriffelte Spreizteil der 
Dübelhülse ist geschlitzt. 

 Der Dübel darf zusätzlich mit den Dübeltellern TDX-P-90 / TDX-90 und TDX-P-140 / TDX-140 
kombiniert werden. 

 Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu 
Grunde liegen, führen zur  Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 
25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers 
ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im 
Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

 Die wesentlichen Merkmale bezüglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter 
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst. 

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3) 

 Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen 
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische 
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls 
eingehalten werden. 

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Charakteristische Werte für Zugbeanspruchung siehe Anhang C 1, C 2 

Rand- und Achsabstände siehe Anhang B 2 

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient siehe Anhang C 3 

Tellersteifigkeit siehe Anhang C 3 

Verschiebungen siehe Anhang C 4 

3.4 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7) 

 Die Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wurde für dieses Produkt nicht 
untersucht.  
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